Тема: Основы металловедения
Ход урока:
1. ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ: https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/9090/1/Potekhin_19.pdf
2. ПИСЬМЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:
1. Дайте определение понятиям: "кристаллическая решётка", "элементарная ячейка", "аллотропия" (полиморфизм). Приведите примеры.
2. Что такое дефекты кристаллического строения? Перечислите и охарактеризуйте основные типы точечных дефектов.
3. Объясните механизм упрочнения металлов с помощью пластической деформации (наклёпа).
4. В чём суть процесса рекристаллизации? Как температура влияет на этот процесс?
5. Дайте определение диаграмме состояния. Что такое "компонент" и "фаза" в металловедении?
3. РЕШИТЬ КЕЙС:
"Поломка зубьев шестерни"
При эксплуатации шестерни из стали 45 (0.45% C) произошёл излом зубьев. Анализ показал, что структура на поверхности зуба – мартенсит, а в сердцевине – феррит и перлит.
а) Объясните, почему возникла такая неоднородность структуры.
б) Предложите правильный режим термической обработки (операции, температуры, среды охлаждения) для получения высокой поверхностной твёрдости и вязкой сердцевины.
в) Какой процесс (и зачем) необходимо провести после закалки?
Выполненная работа предоставляется в формате фотографии или скана тетради на почту zhanna.sergienko.71@mail.ru  с пометкой в теме письма «Конспект. Материаловедение. ФИО». Отправить конспект нужно не позднее 19 сентября 2025.
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