Тема: Практическое занятие № 10
«Экспериментальное определение модуля упругости материала и коэффициента Пуассона» 

Ход урока:

1. Изучить: https://studfile.net/preview/417322/ 
1. Письменно ответить на вопросы:
1.Что называется базой тензометра?
2.Из каких соображений увеличивается база рычажного тензометра?
3.Что называется абсолютной деформацией?
4.В каких пределах изменяется коэффициент Пуассона?
5.Что понимается под жесткостью материала?
6.Какова размерность модуля упругости первого рода Е?
7.Что называется относительной деформацией?

1. Ответы предоставляются в формате фотографии или скана тетради на почту komkova-larisa@bk.ru с пометкой в теме письма «Практическое №10 (ФИО)». Отправить нужно не позднее 30 апреля.


